




















Gebrauchsanweisung
und Produktinformation

FIU/GIEINMORITIE|L

Voraussetzungen:

Standfester und hinsichtlich der Verlegeart

Verbrauchsmengen

Produktsicherheit

Kenndaten der

geeigneter und dauerhaft wasserdurchlassiger Produktsicherheit: R-Satze: 43
Untergrund. KeraCeram-Fugenmortel dient der Sicherheitsratschlage: ~S-Satze: 28
Verfillung von Fugen zwischen KeraCeram- 400 400 |3 mm |20mm| 0.5 Umwelt

Terra.ls's"enelementen. Er kann jedoch nicht ) T T T Wassergefahrdungs-
Stabilitatsverbesserung der Belagskonstruktion klasse: WGK 1

beitragen. Fugentiefe = 20 mm, Fugenbreite
= 3 mm, Objekttemperatur = 5 °C, max. 30 °C.

Werkzeuge:

Messer, Hartgummischieber, Kokosbesen und
Wasserschlauch mit Spriihdiise.

400 400 3mm 35 mm 1,3

Beschreibung

Luftsauerstoffhartender, verarbeitungsfertiger
Fugenmortel mit abgestufter Mineralkorn-

Entsorgungsschliissel: 080406,
080408, 080499

Grundsatzliches

KeraCeram-Fugenmortel ist nicht fur die Ver-
wendung in Innenraumen geeignet. Wahrend

BEFEUCHTEN

mischung. der Verarbeitung und Aushartungsphase sind
Vorbereitung: Tierkontakte mit KeraCeram-Fugenmortel zu
Bindemittel: einkomponentiges, vermeiden. .
Oberflache des zu verfugenden Objektes riick- hochmodifiziertes, KeraCeram-Fugenmortel darf nicht in Brunnen- AUFBRINGEN VERFUGEN . ".I. i il - .
standsfrei reinigen. Fir die Verarbeitung ist luftsauerstoffhartendes oder Teichanlagen eingesetzt werden. Durch : . N APV L - S e
eine Mindesttemperatur von + 5 °C erforderlich, Fliissigpolymer Staunasse, z. B. bedingt durch einen nicht drain- 492 Sand
max. 30 °C. Angrenzende, nicht zu verfugende  KorngroRe des fahigen Unter- oder Oberbau, kann die Fuge
Flachen sind zu schiitzen. Mineralstoffes: 0,2- 0,7 mm dauerhaft geschadigt werden. Feuchtigkeits- F Ji;"?!'; : mwfl "
Fugenbreite: mindestens 3 mm belastung wahrend der Erhartungsphase kann g‘,-‘:&&; L ﬁ‘:; _,_".‘_.f ;g
Verfiillen der Fugen: Fugentiefe: mindestens 20 mm das Erreichen der Endfestigkeiten verzogern ;bi*’érau i -
Lieferform: PE-Sack (vakuumiert) oder beeintrachtigen.
PE-Sack offnen (aufschneiden). Die Oberflache in PP-Eimer Die verfugten Flachen sind nicht hochdruckrei-
satt vornassen. Liefermengen: 12,5 kg und 25 kg nigerfest. Es ist generell ratsam, eine Probe-
AnschlieRend den Mortel portionsweise auf der flache anzulegen. Die Probeflachen gelten als . ;
Flache verteilen und mitweichem Wasserstrahlund ~ Materialkennwerte Referenzflachen. 498 Anthrazit
Hartgummischieber in die Fugen einschlammen. Aufgrund der Rohstoffbasis kann es zu einem
Uberschiissige Mortelreste mit Wassersprith-  Dichte: ca. 1,7 g/em’ oberflachigem Absanden der Fuge kommen,
strahl von der Belagsoberflache reinigen, ohne die  Biegezugfestigkeit: ca. 8,0 N/mm? dies ist kein Qualitatsmangel.
Fugen auszuwaschen. Ein leichter Bindemittelfilm  Druckfestigkeit: ca. 16,0 N/mm? Bei einer eventuellen Beschadigung des

kann in Abhangigkeit von der Griindlichkeit der
Reinigung zuriickbleiben. Wichtig ist, dass die
Belagsoberflache restlos von den Mortelresten
gesaubert wird, da nicht abgekehrte Bestand-
teile im Verlauf der Aushartung des Bindemittels

Wasserdurchlassigkeit: bei 20% Fugenanteil
ca. 12 L/m?/Min.
Lagerstabilitat: 9 Monate trocken

und frostfrei

PE-Sackes reagiert das Material vorzeitig und
fuhrt zur Klumpenbildung. In diesem Fall kann
das Produkt nicht mehr verarbeitet werden.

Aufgrund unterschiedlicher Mineralstoffe, ver-
schiedener Bindemittel und Zuschlagstoffe sind

fest an die Oberfliche gebunden werden. Verarbeitungsdaten Farbunterschiede zwischen den verschiedenen
Hierbei besteht die Moglichkeit einer speziellen, Produktionszyklen unvermeidlich. Farbabdrucke
chemischen Reinigung. In diesem Fall ist Kontakt ~ Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten in den Produktinformationen geben nur einen

mit unserer Anwendungstechnik aufzunehmen.
Absperrung der frisch verfugten Flachen uber
einen Zeitraum von mindestens 24 Stunden.
Danach sind die Flachen begehbar.

Schutz der frisch verfugten Flachen vor Feuchtig-
keit wahrend eines Zeitraumes von mindestens
24 Stunden. Endgiltige Freigabe der Flachen
nach 7 Tagen.

bei 20 °C

AuRentemperatur: >5°C, max. 30 °C

Untergrundtemperatur: = 5 °C, max. 30 °C

Hinweis und entsprechen nur annahernd den
Originalfarben der KeraCeram-Fugenmortel.

Technische Anderungen vorbehalten. Aktuellste Version unter www.keraCeram.de

ABKEHREN

FERTIG




